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Coef. absorption

Code

Coef. absorption

Code

REF  COULEUR solaire Alpha NCS EMPLACEMENT REF  COULEUR solaire Alpha NCS EMPLACEMENT
* 000 Blanc 0.21 0502-Y50R K1 * 247 Rose cendré clair  0.31 2010-Y65R Al
* 001 Blanc cassé 0.21 1005-Y30R n * 248 Rose beige moyen  0.31 1015-Y70R B2
* 002 Rose clair 0.26 1010-Y40R G2 * 251 Rose chaud pale 0.28 1010-Y50R D3
* 005 Pierre rosée 0.30  0515-Y40R F1 * 252 Beige pale 0.26 1008-Y60R D1
* 006 Rose foncé 0.40 2020-Y40R E1 * 255 Beige rompu 0.37 1005-Y70R C1
* 007 Ocre orangé 0.40 1520-Y30R F3 * 258 Rose ocre moyen 0.35 1020-Y60R k3
* 009 Beige 0.29 1010-Y30R H1 * 268 Cendré vert 0.69 3502-1 N6
» 010 Beige ocre 042  2020-Y25R H2 * 272 Gris coloré froid 0.34  3005-R80B 02
* 012 Brun 032 3020-Y20R L4 * 273 Gres rosé 0.50  2506-Y60R A3
* 013 Brun foncé 0.61 3520-Y20R L6 * 276 Gris vert 0.40 2502-Y N3
* 015 Pierre claire 0.22 1010-Y20R J2 % 277 Bleu rompu 0.52 2530-R80B 06
* 016 Ton pierre 0.24 1010-Y28R G1 * 278 Bleuté vert 0.29 - ~2005:B50G P1
* 017 Pierre foncée 0.30 2010-Y30R 12 * 279 Pierre grisée 0.26 1505-Y30R L1
* 041 Creme 0.27 1010-Y30R G3 285 Terre d'ocre 0.43 3140-Y38R G6
* 044 Brun clair 0.42 2010-Y30R L3 * 289 Cendre vert clair 0.31 2005-G40Y P3
* 049 Ocre rouge 0.42 2020-Y40R F4 295 Ocre intense 0.39 2050-Y20R J6
* 055 Terre rouge 0.41 3030-Y70R B5 * 297 Qcre chaud 0.48  2030-Y20R 14
* 058 Rose moyen 0.27 1010-Y70R B 299 Orange bauxite 0.53  3636-Y43R H6
* 080 Ton brique 049  3030-Y60R C4 * 301 Doré chaud 0.29 1030-Y30R G4
* 081 Orange foncé 0.47  3030-Y40R F6 303 Terrerougebrun  0.60  4030-Y50R E6
* 082 Rose orange 0.34  2020-Y45R e * 304 Ocre doré 0.37 2520-Y30R H4
* 083 Orange clair 0.32 2030-Y50R D4 * 305 Jaune orpiment 0.23 1209-Y22R K2
* 086 Ocre rosé 0.38  2015-Y30R H3 * 306 Jaune tuffeau 0.27  1413-Y18R K3
* 091 Gris perle 0.43 1502-Y50R N2 * 307 Jaune vert 040  2030-Y10R K6
* 092 Rose antique 0.35  2030-Y65R B4 * 310 Terre jaune 0.30  1624-Y13R K4
* 096 Brun doré 0.54  3520-Y50R E4 311 Jaune safran 0.39  2045-Y10R K5
* 097 Sable blond 0.34  0540-Y20R L. * 312 Terre orangée 0.53  3030-Y30R H5
* 099 Gris mauve 0.53  3010-Y90R Ad * 313 Ocre rouge moyen  0.56  3020-Y40R kS
* 101 Jaune dune 0.29 1030-Y15R J4 314 Ocre toscane 0.66  3639-Y18R 5

103 Orange flamboyant  0.39 2040-Y40R G5 * 315 Rouge foncé 0.58  3040-Y80R B6
* 104 Beige ambre 0.42 1530-Y30R F5 319 Terre briilée 0.64  3737-Y26R 16
* 106 Rouge tuile 0.47  2040-Y6OR D5 * 320 Rose brun 0.69  4520-Y50R M6
* 118 Beige bauxite 0.42  2210-Y70R A2 * 321 Mauve beige 0.59  3020-Y8OR A5
* 202 Cendre beige foncé 0.32  2005-Y50R N4 * 323 Brique orangé 0.47  3040-Y60R C5
# 203 Cendre beige clair 040  2005-Y40R M3 * 324 Blanc craie (.39 1704-Y28R M1
* 204 Bleu doux 0.38  1020-R70B 03 * 325 Rose soutenu 0.35  1020-Y8OR B3
* 207 Beige clair 0.29  1005-Y20R 1 327 Rouge territe 0.56  3040-Y70R D6
* 209 Gris bleuté clair 0.28 1502-G 01 * 330 Brique rouge 0.60 = 4030-Y70R (b
* 211 Blanc bleuté 0.26 1500-N N1 * 343 Rouge carmine 0.58  3040-Y90R A6
* 212 Terre beige 0.42  2010-Y20R L2 * 370 Blanc calcaire 0.52  2504-Y19R M2
* 215 Ocre rompu 059 " 3010-Y25R L5 * 377 Roche verte 0.31 2109-G98Y P2
* 222 Beige rosé 0.36  2020-Y50R E3 * 495 Beige schiste 0.55  3209-Y41R M4
* 224 Beige grisé 0.30  2010-Y50R C2 * 507 Bleu moraine 0.36  2607-B09G 04
* 226 Rose beige clair 0.29 1010-Y47R D2 * 516 Argile verte 0.52  3112-G87Y P4
* 230 Doreé clair 0.42  2010-Y40R F2 * 545 Terre d'aréne 0.54  2608-Y25R N5
* 231 Jaune ivoire 0.28 1020-Y20R 13 * 550 Bleu oxyde 043  3711-B16G 05
* 232 Mordoré 0.40  2020-Y20R 13 * 553 Ocre mousse 0.43  3824-G9eY P5
* 240 Marron moyen 0.64 3010-Y40R M5 * 574 Schiste vert 0.66 4014-G52Y P6

*Taintes dicponibles nour les nroduits weher.nral TF et webar.codinral DS
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Collection couleurs Eclat mineral

REF  COULEUR Saes .wwmw_quwz e EMPLACEMENT REF  COULEUR nmnﬂrw“,“ﬁpw._ e EMPLACEMENT
283  Granit bleu 0.68  4020-R70B W5 749 Gris basalte 0.88  7005-R20B S6
* 291  Gris ciment 0.67 4005-B20G R3 # 761  Brun pouzzolane 0.87 = 6020-Y90R 16
296  Brun liege 0.76°  5020-Y40R T1 * 820 Jaune paille 0.33  2040-Y10R U1
* 318 Gris acier 0.73  5005-R50B Q4 831 Lin bleu 0,42 2050-R80B 51
341 Brun bardeau 0.86 7005-Y80R S5 % 862 Terre verte crue 0.36  3010-B90G W1
* 344 Rouge obsidienne 0.44  2040-Y90R V6 * 863 Jaune lichen 0.38 - 2020-G60Y X1
# 345  Brun chaume 0.84 = 6010-Y50R T2 % 870 Jaune ferrique 0.34  2050-Y20R U2
% 347 Beige chanvre 0.81 5010-Y10R 52 908 Bleu lapis 0.45  4030-R708B V2
# 500 Blanc kaolin 0.18  0500-N Q1 * 910 Vert molasse 0.44  4010-B70G W2
* 598  Gris béton 070 4005-Y20R R1 925 hmcnm torchis 0.41 . 3040-Y X2
* 600 Beige sisal 0.67  4010-G90Y 51 % 931 Orange terracotta 038  3060-YGOR ua
# 601 Gris aluminium 0.67  3502-Y Q2 936 Gres améthyste 0.47  5020-R60B V3
* 605 Gris titane 0.76 ' 5005-Y50R R2 937 Vert de gris 0.50  5010-B70G W3
¥ 609  Gris chrome 0.77  5500-N Q3 938 Vert glaise 0.46  3040-G90Y X3
¥ 615  (Gris silex 0.80  6005-Y20R 53 % 940 Rouge latérite 0.48  3060-Y70R U5
* 616 Brun pise 0.82  6020-Y70R 13 941 Violet amarante 0.49  6010-R30B V4
* 644  Gris galva 0.72 4010-R90B - R4 942  Bleu céramique 049  4020-B W4
* 649  Gris lauze 0.84 6005-G80Y 54 943 Vert aventurine 0.50  4030-G70Y X5
% 658 Brun rocaille 0.81 6030-Y60R T4 ¥ 944 Rouge kaolin 0.49  4050-Y70R ué
660  Gris galet 0.91 7500-N Q5 945  Pourpre magma 0,49 5020-R V5
661  Gris schiste 0,89  7005-G80Y R5 * 946 Marne verte 0.80  5020-G90Y X4
* 665 Brun tavaillon 0.88 7010-Y70R 15 * 947  Jaune comblanchien 0.28 1060-Y40R U3
697  Noir lave 0.96 8502-B 06 949  Ardoise bleue 0.80 5020-R80B We
706  Gris calamine 0.86  7005-R80B R6 950 Vert hambou 0.78  6010-G30Y X6

- Les pigments exclusivement minéraux et les spécificités de mise en ceuvre induits par cette collection “Eclat minéral" nécessitent de prévoir une plus

value sur.chantier pour les sélections situées dans les colonnes T a X et dans la rangée 6.
- Paur les coloris dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur & 0.7, leur utilisation est limitée aux modénatures, aux petites surfaces (alleges,

poteaux, trumeaux, porches d'entrée...) et aux facades peu ou pas ensoleillées (exposition Nord ou Est).

* Teintes disponibles pour les produits weber.pral TE et weber.codipral DS.

Cette collection complete la gamme « Weber Terres d'Enduits » de 96 références (colonnes A a P).

Collection couleurs soutenues a coefficient alpha inférieur a 0,7

Disponible pour les produits weber.pral F et weber.terranova print avec tarification spéciale,

REF  COULEUR mmmﬂwmmﬁmws m,_anﬂ_mm EMPLACEMENT REF  COULEUR n.“ﬂ.m M.q_wmw__.“_._w: n_“ﬂn% EMPLACEMENT

341 Brun bardeau 0.60  7005-Y80R S5 706 Gris calamine 0.60  7005-R80B R6

345 Brun chaume 0.45  6010-Y50R T2 749 Gris basalte 0.60  7005-R20B 56

347 Beige chanvre 0.57 5010-Y10R 52 761  Brun pouzzolane 0.55  6020-Y90R 16

615  Gris silex 0.54 . 6005-Y20R 53 946 Mame verte 0.56  5020-GI0Y x4

616  Brun pisé 0.57  6020-Y70R T3 949  Ardoise bleue 0.55  5020-R80B W6

649  Gris lauze 0.56 - 6005-G8OY 54

658  Brun rocaille 0.52  6030-Y60R T4 Cette collection est composée de teintes soutenues pour lesquelles le

660 Gris galet 065  7500-N Q5 Bmm_gma Q,.m_umoazo;. mo_m:m o amwa ﬂ;ﬂm_ﬂ_m:ﬁm o%. r._:*. isation QM
e igments minéraux speciaux augmente la réflexion des infrarouges e

661 Gris schiste 0.61 el RS m%smﬂ ainsi I'emploi M_m ces uagm_:m en facade sans limitation de m@:%nm

665 Brun tavaillon 0.56  7010-Y70R 15 ou d'exposition.
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